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Herkomsten

Belangrijke herkomstgebieden in Europa zijn:

- Frankrijk

- Duitsland

- Polen

- Tsjechië, Hongarije

- Oekraïne

- Servië, Bosnië, Kroatië

- Slavonië

- Roemenië

- Rusland
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https://en.wikipedia.org/wiki/File:Slavonia.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Slavonia.svg




http://www.jaccede.com/fr/p/0cr-foret-de-troncais-ainay-le-chateau/
http://www.jaccede.com/fr/p/0cr-foret-de-troncais-ainay-le-chateau/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.le-projet-olduvai.com/t1362-relocalisation-internationale-cartes-et-liens&bvm=bv.102022582,d.d2s&psig=AFQjCNGpSjDLmJ_eOABhgDMvMTJmPjj2QQ&ust=1441891381039741
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.le-projet-olduvai.com/t1362-relocalisation-internationale-cartes-et-liens&bvm=bv.102022582,d.d2s&psig=AFQjCNGpSjDLmJ_eOABhgDMvMTJmPjj2QQ&ust=1441891381039741


































Hoe te meten
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Normen

Normen constructiehout:

- Duitse norm ► D30

- Franse norm ► D30 

D24 

D18

- Nederlandse norm ► D24

C16

- Britse norm ► D40 Amerikaans Rood Eiken, herkomst USA 

D50 Amerikaans Wit Eiken, herkomst USA
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= D30 met CE markering





= D18 met CE markering
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Overige toepassingen:

EN 975-1

•plaathout/boules/plots

•Bekantrecht hout/friezen





















INKOOP
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INKOOP

QBA plaathout
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Fineer industrie

Wijnvaten industrie

QF3 & QF4

Rustieke 

vloerdelen

Rustieke tafels

Balken

Constructiehout

GWW hout



Amerikaans Wit Eiken
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FAS (First And Seconds)





























Waarom werd eiken vroeger zoveel toegepast?

- Groot volume

- Veel verschillende afmetingen

- Veel verschillende kwaliteiten

- Uiterlijk
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